Im Auftrag der Firma

Werk Nr, Name

10 TBG BETON SEPARACIJA SL.SAMAC

GK - Prifprotokoll
Mat-Nr: 10201

Priifzeugnis Nr: 191027-10201-00

Bezeichnung: Prirodni pijesak

Hersteller: VICTORY MINERALS
Entnahmeort: Deponie Ki
Lieferschein:

Kérnungsart: normal

Herkunft: natiirlich

: KW: 43/2019
Entnahmedatum: 27.0kt.2019
Prifdatum: 27.0kt.2019

27.10.2019

Auto-Nr: Lieferant:
Feuchte l Abschlammbare Bestandteile Rohdichte
Taraf S 9 Probemenge: g Volumen: m3
Probemende nass: g Schldmmschichtvolumen: cm3 Probemenge: g
ProbemengeFtrocl;in: ZUge 3 Trockengewicht/cm3: g Probemenge + Wasser: g
suchies 1022 ¢ Abschlammbare: % Rohdichte: kg/m3
Absorption: %
Schiittdichte Kornfestigkeit
Angeliefert: kg/m3 Angeliefert: N/mm2 Mirbkorngehalt: %
Trocken: kg/m3 Trocken: N/mm2 Humintest:
Kornform: %
Bemerkung:
Einwaage trocken: 2153 g Siebverlust: % Kennwert: 0,79
Sieb |Boden o,oesj‘ 0125| 0,25 | 05 | 1 2 4 8 ’
Ruck (g) | 2153 | 1864 | 1628 | 1093 | 525 | 86 :
Riick (%) i1oo_,o 86,6 | 756 | 50,8 | 244 | 40 | 00 | 00 | 00
Dg(%) | 00 | 134 | 244 | 49,2 | 756 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 [
100 //l - g
o /
80+ /
2 0 -
= 604
£ b
2 50;
©
2 40
[ : /
joo}
(@] 30; /
20
10-
E
g g 2 s - & < @
o = =
2 % o
o o

Nennweite in mm

== Min-Dg =~ Max-Dg < Ist-Dg .

Die Probe wurde entnommen von: Tomislav Merki

Priifstellenleiter:

Tomislav Merki




